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Las fachadas del edificio se caracterizan por la variedad de modificaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. El inmueble, en sus origenes, estaba compuesto por una
fachada principal de ladrillo visto, combinada con terrazas en el mismo plano. Actualmente, las terrazas han desaparecido mediante la construccion de cerramientos de ladrillo visto y
la ejecucion de ventanas de diversos tamafos. Asi se produce una fachada principal diferenciada con pafios de ladrillo visto antiguos y pafios de ladrillo visto nuevos, ademas

aparecen zonas en la fachada de ladrillo visto antiguo pintadas de blanco, ocultando ese ladrillo.

En cuanto a las fachadas laterales, también se distinguen las modificaciones realizadas en el tiempo. Al igual que en la fachada principal, las terrazas se cierran con ladrillo visto a los

que se le incorporan ventanas de diferentes dimensiones, rompiendo con el ritmo de sus fachadas.

A continuacion, se realiza un estudio generalizado de las patologias detectadas en las citadas fachadas, para posteriormente proponer su reparacion dependiendo de la zona afectada
y de su gravedad. Se distinguen 4 zonas afectadas: cubierta, fachadas de ladrillo visto, fachadas con pintura y enfoscado y cerrajeria.
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Foto 1. Fachada Este
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Foto 2. Fachada Oeste
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